DENSOTOP Q, S, EH e

Suché mineralni vsypy pro finalni obrusuvzdorné pov rchové Upravy
pramyslovych betonovych podlah

1. Charakteristika vyrobku
B spliuje pozadavky normy EN 13813
jednoslozkové suché praskové kompozice
vysoky podil abrazi odolnych plniv a sloZzek
povrch ma vysokou odolnost proti obrusu, je neprasny a nekluzny
nélezité zapracovany vsyp vytvafi esteticky Zadouci vzhled podlahy
zvySuji chemickou odolnost podlahy
B povrch podlah je probarven ve hmoté

2. Pouziti vyrobk G

Mineralni vsypy DENSOTOP jsou uréeny pro povrchovou Upravu primyslovych betonovych podlah pfi jejich
pokladce. DENSOTOP Q je vhodny pro lehce az stfedné téZzce namahané podlahy, kde je vyzadovana odolnost
vici obrusu charakterizovana hodnotou mensi nez 7 cm3/50cm? pii zkousce dle Bohma. DENSOTOP S je uréeny
pro stfedné t&Zce namahané podlahy, kde je vyZadovana odolnost viéi obrusu charakterizovana hodnotou mensi
nez 5 cm3/50cm?. DENSOTOP EH je uréen pro extrémné zatéZzované podlahy a vykazuje odolnost vaéi obrusu
mens&i nez 2,5 cm3/50cm?. Ve v3ech pfipadech se jedna o suché mineralni vsypy uréené k povrchové Upravé
Gerstvé pokladanych betonovych podlah. Podlaham propujéuji krom mimofadné odolnosti vii¢i obrusu i zvySenou
korozivzdornost, houZzevnatost apod. Zaroven vytvari esteticky odpovidajici vzhled. Podlahy jsou zcela neprasné.
Povrch je zaroven neklouzavy.

3. Slozeni vyrobk

Mineralni vsypy DENSOTOP Q, S a EH jsou vyrabény na bazi vysokojakostniho jemné mletého portlandského
cementu a abrazi odolnych plniv pfesné stanovené granulometrie na bazi oxidd a karbidd kfemiku a hliniku.
Mineralni vsypy obsahuji krom toho dalSi specifické pfisady a aditiva zvySujici hutnost a houzevnatost podlahové
konstrukce a zlepSujici zpracovatelnost vsypa.

Vyrobky jsou standardné dodavany v barvé Sedé, dale v barvé ¢ervené, zelené a hnédé. Na zakladé individualni
objednavky jsou vsypy dodavany v libovolném odstinu dle vzorniku alkalirezistentnich pigment( firmy BAYER.
Vyrobky neobsahuji zadné toxické slozky a jsou nehoflavé. Obsah ve vodé vyluhovatelnych chloridd je nizSi nez
0,01 %.

4. ZkuSebni atesty

Vyhovuje pozadavkim normy EN 13813.

Vyrobek je certifikovan podle zakona €. 22/1997 Sb. a Nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011 (CPR).

Prabé&znou nezavislou kontrolu kvality vyroby zajistuje AZL 1687 LABBET®.

Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k zivotnimu prostfedi a BOZP provadi certifikaéni organ
¢. 3029.

5. Davkovani vyrobk
Davkovani vsypu je odvislé od stupné zatiZzeni podlah a pohybuje se v rozmezi 3 aZ 5 kg na 1 m? podlahy dle
TABULKY I.

TABULKA |
Doporu €ené davkovani vsyp G v zavislosti na p fedpokladaném zatizeni podlah
zatizeni lehké *) stfedni ¥ tézké v
DENSOTOP Q 4 kg/m? 5 kg/m? *
DENSOTOP S 3 kg/m? 45 kg/m? *
DENSOTOP EH * 3 kg/m? 4+5 kg/m?

*) aplikace se pro dany stuper zatizeni nedoporucuje
+) lehké = obrus = 5 cm®/50cm?, stfedni = obrus 5 + 2,5 cm®%50cm?, t&zké = obrus < 2,5 cm®50cm?

BETOSAN s.r.0. — sana €ni a specialni materialy pro stavebnictvi
CSN EN ISO 9001; €SN EN ISO 14001; €SN OHSAS 18001
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Stupe n zatizeni dle p fevazujiciho mechanického naméahani, DIN 18 560, dil 7., Tab. 1

Stupen Dopravni, pfepravni pro- Namahani pracovnimi postupy
zatizeni stiedky, zpusob obuti D a pésim provozem, pfiklady:
opracovani, smykani a navalovani kovovych dilct,
| (tézké) ocel a polyamid skladani zbozi kovovymi podavacimi vidlicemi,
pési provoz s vice jak 1000 osobami za den
Il (stredni) polyuretan — elastomer smykani a navalovani dfeva, roli papiru a dilct z umélych
apryz hmot, pésSi provoz od 100 do 1000 osob za den
Il (lehke) elastické a vzdusSnicové montaze na pracovnich stolech,
obuti pési provoz do 100 osob za den

1) plati jen pro Cisté obuti, ulpélé tvrdé latky, prach a necistoty na obuti zvySuji naméhani
6. Fyzikalni a mechanické parametry
PoZzadavky/vysledky podle CSN EN 13813

Deklarovana hodnota nebo tfida
Vlastnost
DENSOTOP Q DENSOTOP S DENSOTOP EH
Reakce na ohen (tfida) Als Als Als
Pevnost v tlaku (tfida) C60 C70 C70
Pevnost v tahu pfi ohybu (tfida) F7 F7 F7
Obrusnost (tfida) A9 A6 A3

7. Baleni a skladovani

Vsypy jsou dodavany jako suché jednoslozkové praskové smési balené po 25 kg do papirovych pytld s PE
nastfikem. DENSOTOP Q, Sa EH musi byt pfi dopravé a skladovani G¢inné chranény pred vlhkosti.
Skladovatelnost ¢ini v ptivodnich neporusenych obalech 3 mésice.

Po uplynuti min. doby trvanlivosti, ktera je vyzna¢ena na obalu, neni zajiSténa plna ucinnost pfisady redukujici
chrom VI pod hranici 2 ppm.

8. Stavebni realizace
Stavebni realizace se fidi pfislusSnym technologickym predpisem pro zpracovani vsypli DENSOTOP.

9. Ochrana zdravi p Fi praci

Prace se suchymi vsypy DENSOTOP Q, S a EH nevyZaduje Zadna mimoradna hygienicka opatfeni. Vyrobek
obsahuje alkalické slozky a je tudiz nutno zabranit zejména kontaminaci o¢i a sliznic. Pfi praci je proto nutno
dodrzovat BOZ platné pro prace s cementovymi resp. vapennymi maltami. Pfi kontaminaci oka je nutno o€i vy-
plachnout ¢istou vodou a neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc. Pfi ndhodném poziti je nezbytné vyvolat okamzi-
té zvraceni a bez otaleni vyhledat Iékafskou pomoc. Pfi potfisnéni pokozky je nutno postizené misto dikladné
umyt vlaznou vodou a mydlem a mista oSetfit vhodnym repara¢nim krémem. Vydany bezpecnostni list odpovida
pozadavkim EC-Regulation 1907/2006, ¢lanek 31. Protoze vyrobek splfiuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpec-
ny, je nutné BL poskytnout pfijemci nebo dopravci. V zemich, ve kterych je platné nafizeni REACH (¢l. 33.1):
Nafizeni Evropské unie o chemickych latkach a jejich bezpeéném pouzivani (REACH: EC 1907/2006), musi byt
profesionalnim uzivatelim a distributordm nésledujici informace poskytnuta automaticky a bez vyzadani: Tento
vyrobek je pfedmétem nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje zadné latky, které by mohly byt uvolné-
ny z vyrobku za béznych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouziti. Z tohoto ddvodu nejsou Zadné poza-
davky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1. Na zakladé naSich souéasnych znalosti, tento
vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradné obavy), z kandidatni listiny zverfejnéné Evropskou agen-
turou pro chemické latky v koncentracich nad 0,1% (w/w).

9. Odstra novani odpadu
Pfi zneSkodnovani kontaminovaného obalu a odstrafiovani zbytkd pfipravku je nutné postupovat podle zakona
¢. 185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni.

10. Dilezité upozorn éni

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti naSich vyrobkd, jsou zaloZzeny na naSich znalostech z
oblasti vyvoje chemickych produktd a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich
podminkach a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dalSim
vnéjSim vlivim, k &etnosti vyrobkd, rGznému charakteru a Upravé podklad(, nemusi byt postup na zakladé
uvedenych informaci, ani jinych psanych &i Ustnich doporuceni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku.
VeSkera doporuceni firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezavazna. Aplikator musi prokazat, Ze predal pisemné vcas a
uplné informace, které jsou nezbytné k fadnému a Uspéch zarucujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.o.
Aplikator musi prezkouSet vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany Ucel aplikace. PredevSim musi byt
zohlednéna majetkova prava treti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podliéhaji naSim aktualnim




,VSeobecnym obchodnim a dodacim podminkam". Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjSiho
vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici na naSem technickém oddéleni
nebo na www.betosan.cz.

11. CE znacéeni
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CT-C60-F7-A9 CT-C70-F7-A6 CT-C70-F7-A3 ‘Lu

DENSOTOP Q | DENSOTOPS | DENSOTOP EH =

podlahovy vsyp | podlahovy vsyp | podlahovy vsyp U)

Reakce na ohen (tfida) Aln Aln Aln >_
Uvolnovani korozivnich latek cementovy material U)
Propustnost vody NPD NPD NPD \LLI
Propustnost vodni pary NPD NPD NPD >
Pevnost v tlaku (tfida) C60 C70 C70 O
Pevnost v tahu za ohybu (tfida) F7 F7 F7 I
Odolnost proti obrusu (tfida) A9 A6 A3 <
Zvukova izolace NPD NPD NPD 5'
Zvukova pohltivost NPD NPD NPD O
Tepelny odpor NPD NPD NPD D_
Odolnost proti chemickému vlivu NPD NPD NPD —
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BETOSAN s.r.o., Na Dolinach 28, 147 00 Praha, Ceska republika

Obchodn é-technicka kancela ¥ Nova Cesta 291/40, 140 00 Praha 4, Ceska republika
Tel./fax.:+420 241 431 212, tel.:+420 241 431 215

E-mail: praha@betosan.cz, www.betosan.cz
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