BETOLIT SW UV TOP cel—T

Dvouslozkovy ochranny natér na bazi polyuretanovych pryskyfric

1. Charakteristika vyrobku
Dvouslozkovy ochranny natér na bazi specialné formulovanych polyuretanovych pryskyfic. Splfiuje pozadavky
normy EN 1504-2

B je dodavan v pfedepsanych pomérech jednotlivych slozek bez potfeby odméfovani in-situ
ma vysokou odolnost vici UV zareni
ma vysoky odpor vuci prostupu vodnich par a oxidu uhli¢itého
je vysoce elasticky se zvySenou houzevnatosti
vytvoreny film natéru je trvale odolny vici vodé i alkalickému prostredi
trvale chrani beton pfed agresivnim plsobenim kyselych slozek atmosféry a provoznich médii
zajistuje mechanickou i chemickou odolnost povrchovych vrstev betonu vici pusobeni
agresivnich médii (oleje, anorganické sole aj.)

2. Pouziti

BETOLIT SW UV TOP je dvouslozkova natérova kompozice na bazi specielné formulovanych polyuretanovych
pryskyfic, ktera se pouziva pfedevSim pro ochranné natéry betonovych a zelezobetonovych konstrukci vystave-
nych zvy§enému mechanickému a koroznimu namahani, at jiz slozkami okolni atmosféry, ¢i na konstrukci puso-
bicich provoznich médii. V kombinaci s penetraci BETOLIT KP W je kompozice mozno pouzit i na mladé betony
se zvySenym obsahem zbytkové vihkosti. BETOLIT SW UV TOP je uréen zejména jako ochranny natér do tako-
vych provoznich podminek, kde je vyzadovana vysoka parotésnost (nepropustnost pro vodni pary). Pouziva se
rovnéz jako UV ochrana epoxidovych natéri BETOLIT SW.

BETOLIT SW UV TOP odolava dlouhodobé G¢inkim organickych rozpoustédel, benzinu, motorové nafté, anor-
ganickym oxidaénim ¢inidlim, solnym roztokdm, zfedénym organickym kyselinam a zfedénym alkalickym rozto-
kdm.

3. Fyzikalni a mechanické parametry
Pozadavky/vysledky podle EN 1504-2
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Zkuiebni Deklarovana
Vlastnost metoda hodng}a nebo Vysledky
tfida
Rychlost pronikani vody )
v kapalné fazi (kg/m2n0s) | EN 1062-3 w<01 <01
Soudrznost odtrhem (MPa) EN 1542 >15 >25
Propustnost oxidu uhli¢itého | EN 1062-6 Sp>50m 290 m
Propustnost pro vodni paru EN ISO 7783-1 5m<Sps50m 10 m
Fyzikalni a mechanické vlastnosti

Barva kompozice dle vzorniku RAL
Hustota pfi 20 °C (kg/m3) 1 220+25
Viskozita pfi 20 °C (mPa.s) 2 800+350
Doba zpracovatelnosti kompozice < 2 hod. ®

c = oa 0 stadium 1 1-2hod
Zasychani) pfi 23 °C stadium 5 4 -6 hod
PFidrznost k podkladu (MPa)
(po 72 hod. vytvrzeni pfi 20 °C) >2,0

") Dle EN ISO 9117-5 (673057) Natérové hmoty - Zkousky zasychani. Cast 5: Modifikovana Bandowova-Wolffova metoda

4. Zkusebni atesty

Vyhovuje poZadavkdm normy EN 1504-2, pFiloha ZA a TP RSD kap. 31

Vyrobek je certifikovan podle zakona €. 22/1997 Sb. a Nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011 (CPR).

Prubéznou nezavislou kontrolu kvality vyroby zajistuje AZL 1687 LABBET®.

Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k zZivotnimu prostfedi a BOZP provadi certifikaCni organ
¢. 3029.
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5. Pokyny pro zpracovani

Podklad. Z podkladu musi byt odstranéno cementové miléko a veskeré nesoudrzné, uvolnéné ¢i zvétralé Castice.
Povrch nesmi byt potfisnén latkami negativné ovliviiujicimi soudrznost natéru s podkladem (tuky, oleje apod.).
Pevnost v tahu povrchovych vrstev podkladu musi byt alespori 1,5 MPa. Korodujici vyztuz a viditeln& poskozeny
beton musi byt nalezité opraven. Novy beton musi byt v dobé aplikace natéru star minimalné 14 dnu a vihkost
podkladu by neméla presahnout 4%. Je-li podkladem epoxidovy natér (napf. BETOLIT SW) musi byt podklad
Cisty, zbaveny separujicich necistot, v pfipadé natéru starého je vhodné povrch pfiméfené zdrsnit.

Priprava natérové kompozice se déje naleZitym promisenim slozky A a B v pfedepsaném poméru. Misici pomér
je nasleduijici:

slozka A slozka B
BETOLIT SW UV TOP 4 objemovych dilu 1 objemovych dild
9,6 kg 2,2kg

Slozky A a B se promisi v dostate¢né objemné nadobé elektricky pohanénym vrtulovym michadlem.

Doba zpracovatelnosti. Zpracovatelnost pfipravené natérové kompozice je pfi 20°C cca 60+90 minut. Pfipravenou
kompozici je nutno vhodnym zplsobem chranit pfed vysychanim.

Teplota podkladu ani okolni atmosféry nesmi byt niz8i nez +5°C a vy3si nez +30°C.

Nana8eni natéru. Prvym krokem je penetrace podkladu, ktera se provadi penetracnim a kotvicim natérem BE-
TOLIT KP W. Penetrace se nanasi nejlépe valeckem, popf. se natird v mnoZstvi cca 100 az 150 g/m? v zavislosti
na savosti podkladu. U vétSich ploch je moZzno BETOLIT KP W nana$et nastfikem pomoci vhodné airless apara-
tury.

S odstupem 24 hodin se nanasi BETOLIT SW UV TOP ve dvou vrstvach opét nejlépe valeCkem, popf. se natira
v mnozstvi cca 200 g/m? na jednu vrstvu. Druhd vrstva natéru se nanasi s odstupem alespori 12 hodin.

Pokud se BETOLIT SW UV TOP nanaS$i nastfikem, je vhodné upravit jeho konzistenci fedidlem PURCLEAN
v mnozstvi do 10%.

Otevrena doba. Po smiseni je tzv. oteviena doba natéru pfi 20 °C max. 90 minut. Je nutno pocitat s tim, Zze ote-
viena doba se vyrazné zkracuje se vzrustajici teplotou.

6. Vydatnost
Vydatnost (mérna spotfeba) BETOLIT SW UV TOP &ini v zavislosti na drsnosti podkladu 0,2+0,25 kg/m? v jedné
vrstvé. Tato vydatnost poskytuje tloustku vytvrzeného filmu cca 150 az 200 pm.

7. Baleni a skladovani

BETOLIT SW UV TOP slozka A je balena do plechovek po 8 litrech (9,6 kg netto), slozka B je balena do plecho-
vek po 2 litrech (2,2 kg netto). V neporusenych puvodnich obalech €ini doba skladovatelnosti 24 mésicu. Pfi skla-
dovani a manipulaci je nutno zohlednit, Ze se jedna o hoflavinu I. tfidy.

8. Ochrana zdravi pfi praci

Prace s dvousloZzkovym natérovym systémem BETOLIT SW UV TOP vyZaduje pfiméfena hygienicka opatfeni,
obvykla pfi praci s natérovymi hmotami na polyuretanové bazi. PfedevSim je nutno se fidit pfislusSnymi ustanove-
nimi CSN 64 1301. Pracovisté musi byt fadné& odvétrano, pracovnici musi mit odpovidajici prostfedky osobni
ochrany, pfi praci neni dovoleno jist, pit ani koufit.

PFi kontaminaci oka je nutno oci vyplachnout Cistou vodou a neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc. Pfi nahodném
poziti je nezbytné vyvolat okamzité zvraceni a bez otaleni vyhledat Iékafskou pomoc. Pfi potfisnéni pokozky je
nutno postizené misto dukladné umyt vlaznou vodou a mydlem a mista oSetfit vhodnym reparaénim krémem.
Vydany bezpecénostni list odpovida pozadavkim EC-Regulation 1907/2006, ¢lanek 31. ProtoZe vyrobek spliuje
kritéria pro klasifikaci jako nebezpeény, je nutné BL poskytnout pfijemci nebo dopravci.

V zemich, ve kterych je platné nafizeni REACH (€l. 33.1): Nafizeni Evropské unii o chemickych latkach a jejich
bezpeéném pouzivani (REACH: EC 1907/2006), musi byt profesionalnim uzivatelim a distributordm nasledujici
informace poskytnuta automaticky a bez vyzadani:

Tento vyrobek je pfedmétem narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje zadné latky, které by mohly byt
uvolnény z vyrobku za béznych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouziti. Z tohoto divodu nejsou Zadné
poZadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zakladé naSich soucasnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradné obavy), z
kandidatni listiny zvefejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad 0,1% (w/w).

9. Odstranovani odpadu
PFi zneskodnovani kontaminovaného obalu a odstrafiovani zbytk( pfipravku je nutné postupovat podle zakona
€. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

10. Dulezité upozornéni

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouZiti nasich vyrobkd, jsou zaloZeny na nasich znalostech z
oblasti vyvoje chemickych produktt a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podmin-
kach a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dal$im vné&jSim vli-
vum, k Cetnosti vyrobkd, raznému charakteru a upravé podkladl, nemusi byt postup na zakladé uvedenych in-
formaci, ani jinych psanych &i Ustnich doporuceni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera
doporuceni firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezavazna. Aplikator musi prokazat, Ze pfedal pisemné v€as a uplné
informace, které jsou nezbytné k fadnému a uspéch zarucujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.o. Aplikator




musi pfezkouSet vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany Ucel aplikace. PfedevS§im musi byt zohlednéna majet-
kova prava tfeti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji naSim aktualnim ,VSeobecnym obchodnim a
dodacim podminkam". Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrob-
ku. Ten je spolu s dal$imi informacemi k dispozici na naSem technickém oddéleni nebo na www.betosan.cz.

11. CE znaceni

1301
BETOSAN s.r.o.
Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4
07
2-41/072013
EN 1504-2:2004

BETOLIT SW UV TOP
Ochranny natér na bazi
polyuretanovych pryskyfic

Rychlost pronikani vody v kapalné fazi < 0,1 kg/m?h05
Soudrznost odtrhem > 2.5 MPa
Propustnost oxidu uhli¢itého 290 m
Propustnost pro vodni paru 10 m
Reakce na oheri FY

D Neméfeno.

Technicky list €. 2-41
Vydani 3.3.2025
8 712 241 460
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BETOSAN s.r.o., Na Dolinach 28, 147 00 Praha, Ceska republika
Obchodné-technicka kancelai Nova cesta 291/40, 140 00 Praha 4, Ceska republika
Tel./fax.: +420 241 431 212, tel.: +420 241 431 215

E-mail: praha@betosan.cz, www.betosan.cz
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