DENSOCRETE 555 color cel—

Velmi jemna dvoukomponentni probarvena st érka pro vytmeleni a finalizaci
povrchu betonu

1. Charakteristika vyrobku
Pigmentovana dvouslozkova hmota sestavajici ze suché slozky na anorganické bazi a modifikované styren-
akrylatové disperze. Splhuje pozadavky tfidy R3 dle normy EN 1504-3.

B uréena pro opravy betonu (zadsada 3, 4 a 7 metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2 dle EN 1504-3)
je dodavéana ve stanoveném poméru slozek
umozniuje vytvafeni riznych odstind cernobilé Skale (Sedé)
ma dobrou zpracovatelnost, aplikuje se ruéné nebo nastfikem
ma vybornou pfidrznost k betonovému podkladu
je trvale odolna vici vodé
mé dobré mechanické vlastnosti

B je mrazuvzdorna
2. Pouziti
DENSOCRETE 555 color je pigmentovana dvouslozkova polymercementova maltova smés uréena zejména pro
opravy povrchG novych monolitickych Zelezobetonovych konstrukci. Pro dosaZeni co nejpodobnéjSiho odstinu
s opravovanym povrchem v aplikacich, kde nebude pouZit finalizaéni natér a/nebo v architektonickych aplikacich,
je tato stérka dodavana v bilé a ¢erné varianté. Riznym pomérem miseni téchto dvou zéakladnich slozek Ize do-
sahnout rizné odstiny Sedi, tak aby opravovana mista co nejlépe splynula s plivodnim povrchem. Déle se pouzi-
vé pro vytmeleni povrchové poskozenych betonovych konstrukci a rovnéz sjednoceni a vytmeleni opravenych

betonovych a Zelezobetonovych konstrukci pfi sanacich maltami fady MONOCRETE. Na stérku DENSOCRETE
555 color muze byt nanasen libovolny typ sekundarni ochrany v zavislosti na expozici opravené konstrukce.

3. Fyzikalni a mechanické parametry
Pozadavky/vysledky podle EN 1504-3t fFida R3
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ZkuSebni metoda Pozadavky R3 Vysledky
Pevnost v tlaku (MPa) EN 12190 > 25 > 38
Obsah chloridovych iont( EN 1015-7 <0,05% <0,01%
Soudrznost (MPa) EN 1542 >1,5 >20
Odolnost proti karbonataci EN 13295 dk < kontr. beton vyhovuje
Vazané smrstovani-rozpinani ) pridrznost po zkouSce
(MPa) EN 12617-4 >15 >15
Modul pruznosti (GPa) EN 13415 >15 > 15

Fyzikalni a mechanické vlastnosti

Barva spektrum bila az Seda
Objemovéa hmotnost erstvé stérky (kg/m?3) 1800 +40
Pevnost v tahu za ohybu (MPa) po 28 dnech >8,5 ®
Mrazuvzdornost > T150

4. ZkuSebni atesty

Vyhovuje pozadavkam normy EN 1504-3 , TP RSD kap. 31 i TP SSBK IIl.

Vyrobek je certifikovan podle zakona €. 22/1997 Sb. a Nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011 (CPR).

Prabé&znou nezavislou kontrolu kvality vyroby zajistuje AZL 1687 LABBET®.

Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k zivotnimu prostfedi a BOZP provadi certifikaéni organ
¢. 3029.

5. Pokyny pro zpracovani

PFi zpracovani suchych maltovych smési DENSOCRETE 555 color je obecné nutno dodrzovat zasady obsazené
v pFisluSném technologickém postupu BETOSAN pro opravy Zelezobetonovych konstrukci (TP ¢.1/06).

Podklad. Z povrchu opravovaného podkladu musi byt odstranén veSkery nesoudrzny, uvolnény, zvétraly ¢i jinak
viditeIné poSkozeny beton a povrch betonu nesmi byt potfisnén latkami negativné ovliviiujicimi soudrznost s pod-
kladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchovych vrstev betonu musi byt alespon 1,5 MPa. Podklad musi
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byt pfed nanasenim stérky dokonale provihéen. Extrémné savé podklady mohou byt penetrovany pfipravkem
DENSOCRETE 222.

Priprava stérky DENSOCRETE 555 color se pfipravuje v dostateéné objemné nadobé nalezitym smisenim (nej-
Iépe elektricky pohanénym vrtulovym michadlem) suché a kapalné slozky a vody v poméru 2,5 kg suché slozky
0,4 litry slozky kapalné a 0,2 litry vody. K michani je nezbytné pouzivat pomalob&znou michacku s nucenym
obéhem. V pfipadé potfeby je mozno konzistenci upravit pfidanim vody v mnoZstvi do 10% z objemu kapalné
slozky.

‘ suché slozka (kg) | tekuta slozka (litry) | voda (litry) ‘ tloustka nanasené vrstvy (mm)

DENSOCRETE 555 ‘
color

5,0 ‘ 0,8 ‘ 0,4 ‘ min.1 max.3

Doba zpracovatelnosti. Zpracovatelnost pfipravené stérky je pfi 20 °C a relativni vihkosti 50+70% cca 60 minut.
Pfipravenou kompozici je nutno vhodnym zpusobem chranit pred vysychanim.

Teplota podkladu ani okolni atmosféry nesmi byt nizsi nez +5 °C a vySSi nez + 30 °C.

NanaSeni stérky. Pred aplikaci stérky je nezbytné podklad dokonale provlhéit (viz vyse). NanaSeni stérky DEN-
SOCRETE 555 color se provadi strojné ¢i ruéné. Rucni nanaseni stérky se provadi natahovanim, nejlépe zubo-
vou stérkou. Stérka se nanasi v jedné vrstvé, jejiz tlouStka by méla byt v rozmezi 1 az 3 mm. Plochy opatfené
stérkou je nutno ucinné chréanit pfed pfimym oslunénim &i vétrem.

Finalizace povrchu se provadi ihned po naneseni stérky ocelovym hladitkem ¢&i Stétcem se stfedné tvrdym via-
sem.

OSetreni povrchu. Povrch je nezbytné ihned po dokonéeni nalezité oSetfovat. Zejména je nutno zabranit pfimému
slune¢nimu osvitu, plisobeni vétru a dalSich faktord urychlujicich nezadouci odpafovani zamésové vody. Po dobu
alespon prvych 3 dni po naneseni je vhodné povrch nékolikrat denné vihéit. Dobfe se osvédcuje pouZiti oSetfova-
ciho pfipravku DENSOCURE W.

Cisténi nafadi a pomtcek by mélo byt provedeno vodou, ihned po ukongeni prace. Po vytvrzeni Ize stérku od-
stranit pouze mechanicky.

6. Vydatnost
Vydatnost (mérna spotieba) stérky ¢ini: 1,8 = 2,0 kg/m? na 1 mm tloustky nanasené vrstvy.

7. Baleni a skladovani

Sucha slozka je balena do PE véder o hmotnosti 5 kg. Kapalna slozka je balena do PE véder o obsahu 0,8 I.
DENSOCRETE 555 color sucha slozka musi byt pfi dopravé a skladovani G¢inné chranéna pred vihkosti, kapal-
né slozka musi byt chranéna pfed mrazem. V neporuSenych plvodnich obalech ¢&ini doba skladovatelnosti 6
meésicl pro suchou slozku, resp. 6 mésicl pro slozku kapalnou.

Po uplynuti min. doby trvanlivosti, ktera je vyzna¢ena na obalu, neni zajiSténa plna ucinnost pfisady redukujici
chrom VI pod hranici 2 ppm.

8. Ochrana zdravi p i praci

Prace se suchou sana¢ni maltou DENSOCRETE 555 color nevyzaduje zadna mimofadna hygienicka opatfeni.
Vyrobek obsahuje alkalické slozky a je tudiz nutno zabranit zejména kontaminaci o¢i a sliznic. PFi praci je proto
nutno dodrzovat BOZ platné pro prace s cementovymi resp. vapennymi maltami.

Vydany bezpecnostni list odpovida pozadavkim EC-Regulation 1907/2006, ¢lanek 31. Protoze vyrobek spliuje
kritéria pro klasifikaci jako nebezpeény, je nutné BL poskytnout pfijemci nebo dopravci.

V zemich, ve kterych je platné nafizeni REACH (€l. 33.1): Nafizeni Evropské unie o chemickych latkach a jejich
bezpe€ném pouzivani (REACH: EC 1907/2006), musi byt profesionalnim uzivateldm a distributordm néasledujici
informace poskytnuta automaticky a bez vyzadani:

Tento vyrobek je pfedmétem narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje zadné latky, které by mohly byt
uvolnény z vyrobku za béznych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouziti. Z tohoto ddvodu nejsou zadné
pozadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zakladé naSich sou¢asnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradné obavy), z
kandidatni listiny zverejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad 0,1% (w/w).

9. Odstra novani odpadu
PFi znesSkodnovani kontaminovaného obalu a odstrafiovani zbytkd pfipravku je nutné postupovat podle zakona
€. 185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni.

10. Dulezité upozorn éni

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobku, jsou zaloZzeny na naSich znalostech z
oblasti vyvoje chemickych produktt a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podmin-
kach a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dalSim vnéjSim vli-
vam, k €etnosti vyrobkd, rdznému charakteru a upravé podkladd, nemusi byt postup na zakladé uvedenych in-
formaci, ani jinych psanych ¢&i Ustnich doporuceni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera
doporuceni firmy BETOSAN s.r.0. jsou nezavazna. Aplikator musi prokazat, Zze predal pisemné v¢as a uplné
informace, které jsou nezbytné k fddnému a uUspéch zarucujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.0. Aplikator
musi pfezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany ucel aplikace. PfedevSim musi byt zohlednéna majet-
kové prava tfeti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji naSim aktualnim ,VSeobecnym obchodnim a
dodacim podminkam". Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjSiho vydani technického listu vyrob-
ku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici na naSem technickém oddéleni nebo na www.betosan.cz.
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DENSOCRETE 555 color
Vyrobek pro opravy betonu se statickou funkci

Pevnost v tlaku > 38 MPa
Obsah chloridovych iontt <0.01%
Soudrznost > 2.0 MPa
Odolnost proti karbonataci vyhovuje
Vazané smrstovani-rozpinani > 1,5 MPa
Modul pruznosti > 15 GPa
Nebezpecné latky splfiuje 5.4
Reakce na ohen evropska tfida Al
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BETOSAN s.r.o., Na Dolinach 28, 147 00 Praha, Ceska republika

Obchodn é-technicka kancela ¥ Nova Cesta 291/40, 140 00 Praha 4, Ceska republika
Tel./fax.:+420 241 431 212, tel.:+420 241 431 215

E-mail: praha@betosan.cz, www.betosan.cz

BETOSAN

BETOSAN s.r.0. — sana €ni a specialni materialy pro stavebnictvi i t34
v v ~ IS]

¢SN EN 1SO 9001; €SN EN ISO 14001; €SN OHSAS 18001 < 313



