MONOCRETE MONOMIX e

Prefabrikovana sm és ur €end jako nahrada konstruk ¢éniho betonu v kvalitové
tfidé na drovni C 30/37

1. Charakteristika vyrobku
Jednoslozkova ztekucena jemnozrnna betonova smés. Splnuje pozadavky tfidy R4 dle normy EN 1504-3.

B uréena pro opravy betonu (zasada 3, 4 a 7 metoda 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2 dle EN 1504-3)
aplikuje se klasickou betonazi
obsahuje latentné hydraulicky oxid kfemiku (Silica Fume) zvySujici hutnost a trvanlivost betonu
ma zvySenou vodotésnost, je mrazuvzdorna
ma dobrou pfidrznost k podkladnimu betonu
ma Castecné snizené objemové zmény
ma rychly nardst pevnosti
B vhodna pro tloustky od 15 do 50 mm
2. Pouziti
MONOCRETE MONOMIX je uréen pro opravy vodorovnych konstrukci velkého rozsahu a betonaz vodorovnych

nosnych nebo vyrovnavacich vrstev na mostech a pfi realizaci priimyslovych podlah. MUze byt pouZit i pro vyrobu
tenkosténnych prefabrikatd.

3. Fyzikalni a mechanické parametry
Pozadavky/vysledky podle EN 1504-3t Fida R4
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ZkuSebni 5 .

metoda Pozadavky R4 Vysledky
Pevnost v tlaku (MPa) EN 12190 245 > 45
Obsah chloridovych iont( EN 1015-7 <0,05% <0,01%
Soudrznost (MPa) EN 1542 220 >2,0
Odolnost proti karbonataci EN 13295 dk < kontrolni beton vyhovuje
Tepelna slugitelnost. Cast 1 ] pridrznost po zkousce
Zmrazovani a tani (MPa) EN 13687-1 22,0 >2.0
Modul pruznosti (GPa) EN 13415 =20 > 20

Fyzikalni a mechanické vlastnosti
Barva nestandardni Seda
Pevnost v tahu za ohybu 7 dnu >6,0
(MPa) 28 dnu > 8,0
7 dnl > 30,0

Pevnost v tlaku (MPa) 28 dnd > 450
Koeficient teplotni roztaznosti (K1) 11,0+ 0,5.10'6 ;
Mrazuvzdornost > T150

®

4. ZkuSebni atesty

Vyhovuje pozadavkim normy EN 1504-3.

Vyrobek je certifikovan podle zdkona €. 22/1997 Sh. a Nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011 (CPR).

Prabéznou nezavislou kontrolu kvality vyroby zajistuje AZL 1687 LABBET®.

Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k zivotnimu prostfedi a BOZP provadi certifikaéni organ
¢. 3029.

5. Pokyny pro zpracovani

PFi zpracovani suchych maltovych smési MONOCRETE MONOMIX je obecné nutno dodrzovat zasady obsazené
v pfislusném technologickém postupu BETOSAN pro opravy Zelezobetonovych konstrukci (TP €.1/06).

Podklad. Z podkladu musi byt pfed nanaSenim odstranény vesSkeré necistoty, nesoudrzny uvolnény ¢&i jinak vidi-
telny poSkozeny beton. Pfipadna korodujici vyztuz musi byt zbavena nesoudrznych koroznich zplodin. Pevnost
v tahu povrchovych vrstev podkladniho betonu by méla byt optimalné na Grovni 1,5 MPa. Pfed aplikaci je nutno
povrch podkladu nalezité provilhéit, a to kontinualné po dobu minimalné 120 minut. Pfed betonazi musi byt povrch
matné vlhky, nikoliv pokryty lesklym vodnim filmem.
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Priprava smési. Smeés je jednoslozkova a smichava se pouze s vodou. K michani je nezbytné pouZzivat poma-
lobéZnou michacku s nucenym obéhem. V pfipadé mensiho mnozstvi Ize smés zamichat vrtulovym michadlem
pohanénym vhodnou elektrickou vrtackou. K 25 kg smési (1 pytel) se pfidava 3,0 az 3,5 | vody.

Doba zpracovatelnosti smési je pfi 20 °C 50-60 minut.

Teplota podkladu ani okolni atmosféry nesmi byt nizSi nez +5 °C a vysSi nez +35 °C.

Zpracovani smési se provede klasickymi postupy (pokladka na vodorovné podklady nebo ukladani do bednéni)
dopInénymi podle potfeby pfiloznou nebo ponornou vibraci. Finalizace povrchu se provadi po ,zavadnuti“ klasic-
kymi postupy (zatoceni dfevénym, ocelovym nebo polystyrénovym hladitkem). PFi finalizaci nesmi byt do povrchu
vnaSena dodate¢né voda.

OSeteni povrchu. Vybetonované oblasti je nezbytné ihned po dokonéeni chréanit pfed pfimym sluncem a vétrem.
Intenzivni oSetfovani je vhodné provadét alespofi 3 dny po betonazi. Optimalni je zakryti povrchu geotextiliemi
udrzovanymi trvale ve vihkém stavu.

6. Vydatnost
Vydatnost (mérna spotieba) suché malty ¢ini 1,8 kg/m? a 1 mm tloustky.

7. Baleni a skladovani

Vyrobek je balen do papirovych pytl( s vnitfnim PE néastfikem po 25 kg. Vyrobek musi byt pfi dopravé a sklado-
vani chranén pred vihkosti, zejména pak pfed deStém. Doba skladovatelnosti v neporusenych obalech je 6 mési-
cu.

Po uplynuti minimalni doby trvanlivosti, ktera je vyzna¢ena na obalu, neni zajiSténa pIna ucinnost prisady reduku-
jici chrom VI pod hranici 2 ppm.

8. Ochrana zdravi p Fi praci

Prace se suchou sana¢ni maltou MONOCRETE MONOMIX nevyZaduje Zadna mimofadna hygienicka opatreni.
Vyrobek obsahuje alkalické slozky a je tudiz nutno zabranit zejména kontaminaci o¢i a sliznic. Pfi praci je proto
nutno dodrzovat BOZ platné pro prace s cementovymi resp. vapennymi maltami.

Vydany bezpecénostni list odpovida pozadavkim EC-Regulation 1907/2006, ¢lanek 31. ProtoZze vyrobek splfuje
kritéria pro klasifikaci jako nebezpecny, je nutné BL poskytnout pfijemci nebo dopravci.

V zemich, ve kterych je platné nafizeni REACH (€l. 33.1): Nafizeni Evropské unii o chemickych latkach a jejich
bezpe¢ném pouzivani (REACH: EC 1907/2006), musi byt profesionalnim uzivatelim a distributordm nasledujici
informace poskytnuta automaticky a bez vyzadani:

Tento vyrobek je pfedmétem nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje zadné latky, které by mohly byt
uvolnény z vyrobku za béznych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouziti. Z tohoto ddvodu nejsou zadné
pozadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zakladé naSich souc¢asnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradné obavy),
z kandidatni listiny zverejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad 0,1% (w/w).

9. Odstra novani odpadu
PFi zneSkodrnovani kontaminovaného obalu a odstrafiovani zbytkd pfipravku je nutné postupovat podle zakona
¢. 185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni.

10. Dilezité upozorn éni

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti naSich vyrobkd, jsou zaloZzeny na naSich znalostech
z oblasti vyvoje chemickych produktd a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich pod-
minkéach a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podmink&m pfi zpracovani a dalSim vnéjSim
vliviim, k &etnosti vyrobkd, rGznému charakteru a Upravé podklad(i, nemusi byt postup na zakladé uvedenych
informaci, ani jinych psanych ¢i Ustnich doporuceni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. VeSkera
doporuceni firmy BETOSAN s.r.0. jsou nezavazna. Aplikator musi prokazat, ze predal pisemné vcas a uplné
informace, které jsou nezbytné k fadnému a Uspéch zaruc€ujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.0. Aplikator
musi pfezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany ucel aplikace. PfedevSim musi byt zohlednéna majet-
kové prava treti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji nasim aktualnim ,VSeobecnym obchodnim a
dodacim podminkam".

Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjSiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu
s dalSimi informacemi k dispozici na naSem technickém oddéleni nebo na www.betosan.cz.




11. CE znacéeni
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BETOSAN s.r.o.
Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4
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EN 1504-3:2005

MONOCRETE MONOMIX
Vyrobek pro opravy betonu se statickou funkci

Pevnost v tlaku tfida R4
Obsah chloridovych iontt < 0,05%
SoudrZnost >2,0 MPa
Odolnost proti karbonataci vyhovuje
Modul pruznosti =20 GPa
Nebezpecné latky splfiuje 5.4
Reakce na ohen evropska tfida Al

r

Technicky list €. 3-5
Vydani 20.9.2017
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BETOSAN s.r.0., Na Dolinach 28, 147 00 Praha, Ceska republika

Obchodn é&-technicka kancela ¥ Nova Cesta 291/40, 140 00 Praha 4, Ceska republika
Tel./fax.:+420 241 431 212, tel.:+420 241 431 215

E-mail: praha@betosan.cz, www.betosan.cz
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